
0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0
f1 (ppm)

Bostik-823-H
Bostik-823-H
5009-416 B# 1202230156PE M1DD5
1H NMR in CDCl3
JCE-PNA-MVX300

Polyurethane A



0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0
f1 (ppm)

Bostik-812-H
Bostik-812-H
V3300B B# 1201230307PE M1DD1
1H NMR in CDCl3
JCE-PNA-MVX300

Polyurethane B



0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0
f1 (ppm)

Bostik-821-H
Bostik-821-H
KP7908 B# 1203050160PE M1DD8
1H NMR in CDCl3
JCE-PNA-MVX300

Polyurethane C



0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0
f1 (ppm)

Bostik-822-H
Bostik-822-H
V5833B B# 1203210351PE M1DD4
1H NMR in CDCl3
JCE-PNA-MVX300 Polyurethane D
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